
Western red cedar 

 

§ Qualités et Normes : Normes de classement des résineux nord américains (NGLA) 

 Nœuds Fentes Flaches Autres imperfections  
autorisés 

Cl
ea

r 2
 4 nœuds sains et non 

groupés sur la contre face et 
la contre rive sont tolérés 

Fente tolérée de 
longueur = ½ la largeur 
de la pièce 

Non tolérés 
-Gerces de séchage légères 
-Aubier clair toléré sur ¼ de la 
surface 

Cl
ea

r 3
 

4 nœuds sains sont tolérés 
sur la face et 1 sur la rive. 
Quelques nœuds de plus sont 
tolérés sur la contre face et la 
contre rive 

Fente tolérée de 
longueur = la largeur 
de la pièce 

Non tolérés -Gerces de séchage légères 
-Léger aubier altéré 

Cl
ea

r 4
 

Sans prescription 
Fente tolérée de 
longueur = la largeur 
de la pièce 

Flache toléré de 
longueur = la 
largeur de la 
pièce 

-Décoloration moyenne du 
bois de cœur 
-Tâches sur 10% de la face et 
25% de la contre face 
-5 poches de résines 
-Fils tors 

 


